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RESUMEN 

Obtener un producto de buena calidad es uno de los desafíos de las empresas 

madereras en el Perú, ya que la madera presenta defectos si no está tratada 

adecuadamente. El presente trabajo tiene como objeto caracterizar la industria del 

secado de madera aserrada en la ciudad de Pucallpa. 

La aplicación metodológica a este trabajo fue descriptivo, se realizó la 

descripción desde el momento en que la madera es apilada, hasta que es despachada. 

Se realizó un inventario exhaustivo de los equipos y maquinarias utilizadas para el 

secado, como también se determinó la capacidad instalada en Pucallpa del año 2010. 

Como consecuencia del inventario realizado en la ciudad de Pucallpa se obtuvo 

una capacidad instalada de 3581 m3. Este resultado tiene una tendencia creciente ya que 

los equipos se van innovando y se van adquiriendo más instalaciones de secado, 

aumentando así su producción. 

ABSTRACT 

To obtain a product of good quality is one of the challenges of the companies 

timber in Peru, since the wood presents faults if it is not treated adequately. The present 

work has as object characterize the industry of the dried one of wood sawed in Pucallpa's 

city. 

The methodological application to this work was descriptive, 1 realize the description 

from the moment in which the wood is piled up, until it is completed. I realize an 

exhaustive inventory of the equipments and machineries used for the dried one, since 

also I determine the capacity installed in Pucallpa of the year 2010. 

Since consequence of the inventory realized in Pucallpa's city obtained an installed 

capacity of 3581 m3. This result has an increasing trend since the equipments are 

introduced and facilities are acquired more of dried, increasing this way his production. 
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